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Standard
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Standardform Titan 9,5x9.5
Standard
9,5x9,5
4 _
Titanstreckmetall
Maschenweite 10x5 &
t=1mm
| |
i i i
HF 1 | HF-2| HF—3| [
standard e
. . e
Haken 3, & und 6 kdnnen mit NN
Bohrung bzw. Gewinde geliefert werden! N
& Verstarkungsbleche
wenn nofwendig .
[=] we
™
-
hhn
oy
R =
e
'-w:
HF-6
Die Haken sind standardmaRig aus 9,5x9,5.
Es sind aber auch folgende Profile méglich:
12,7x12,7 1 12,7x6,35 / 25,4x6,35 / 25x3 / 15x15 / @15
(siehe auch Halbzeuge Blatt 120.2.1+2)
Z Haken seitlich =4 Haken an der Rickseite (hinten) -
{standard] ﬁ ,>\
\/\(Q
2w HF-2 seitlich 3x HF-& hinten 2 HF-& hinten
Korb-Mafle in mm Haken-MalRe in mm Haken Stiick-
Form Preis
A B C D F G H HE Profil zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StralRe/address Tel. Email: e
PLZ/Ort Fax 2016.05.i
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Sonderausfiihrung
Einfullhilfe/Trichter
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Standardform Titan 9,5x9.5

Anodenkorb mit
fester Einfiillhilfe

| |

| | |

HF-1 HF-2| HF-3
standard

Haken 3, & und 6 kdnnen mit
Bohrung bzw. Gewinde geliefert werden!

HF-&

Die Haken sind standardmaRig aus 9,5x9,5.

Es sind aber auch folgende Profile méglich:

12,7x12,7 1 12,7x6,35 / 25,4x6,35 / 25x3 / 15x15 / B15
(siehe auch Halbzeuge Blatt 120.2.1+2)

7 Haken seitlich 2=4 Haken an der Rickseite [hinten)
|standard]

2x HF-2 seitlich 3x HF -8 hinten 24 HF-& hinten
Korb-Mafe in mm Haken-MalRe in mm Haken Stiick-
Form Preis
A B © D | J E F G H HE Profil zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: o
PLZ/Ort FaX © copyright 2008 Bertold Obez::leo-(:ls(.;l
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Falls kein Platz fiir feste Einflllhilfen
vorhanden ist, konnen Sie auch unsere
auswechselbaren Trichter verwenden.

Bestehende Korbe konnen einfach . . .
h listet d Alle rechteckigen Korbe kénnen
nhachgerustet werden. auch mit Einfiillhilfe und/

oder verschliefbarem bzw.
verplompbarem Deckel geliefert

werden!
I
Z LH
1
| K [Korb Innenmaf) | L [Korb Innenmaf3)
Mafde in mm Stuick- Preis
| J K K L M N zahl

Firma/company Ansprechpartner/contact person
StralRe/address Tel. Email: s

2016.05.i
PLZ/Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG
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9,5x95
ey
: ".'i?l!{t:ttq'.‘.-
Titanstreckmetall
Maschenweite 10x5
t=1mm
Fir andere Hakenformen flllen
Sie bitte die Tabelle auf Blatt
110.1.00.1 aus!
Male in mm Haken- Stick- Preis
A B © D E F G Matr. zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: o
PLZ/Ort Fax 2016.05.i
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E
Dieser Anodenkorb ist auch als Beizkorb einsetzbar. 3
Die Haken sind standardmaRig aus25,4x3.
Es sind aber auch folgende Profile méglich: o
9,5x9,5
12,7x12,7
12,7x6,35
25,4x6,35 f
15x15
@15 (siehe auch Halbzeuge Blatt 120.2.1+2)
;
)
;
2
<T
I
;
;
)

TitanStreckmetall
Maschenweite 10x5 t=1Tmm
auch am Boden

Fir andere Hakenformen flllen
Sie bitte die Tabelle auf Blatt
110.1.00.1 aus!

Mafe in mm Haken- Stilick- Preis
A B C D E F Matr. zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StralRe/address Tel. Email: e
PLZ/Ort Fax 2016.05.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG
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'l'll) “,IB II"E II,ID um_ “’IE PP Standard Blatt
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Polypropylen-Anodenbeutel fur Galvanische Bader dienen zur Ummantelung von Plattenanoden und
Anodenkdrben, um die beim elektrolytischen Lésungsvorgang der Anode entstehenden Rickstande am
Eintritt in den Elektrolyten zu verhindern.

Standardbeutel:
4 Bander 250mm
Feinheit 30pm

@8

Die PP-Anodenbeutel sind in folgenden Feinheiten erhaltlich:
1-3um, 5-10pm-und. 30um

Achtung!
Die MalRe fur den Beutel mussen geringfligig groer sein als der Korb oder die Anodenplatte.
Sie kdnnen aber auch die Korbmalse angeben , dann berechnen wir das Flachmalf3!

Mafe in mm Feinheit Arjzahl Stuck- Preis
A B oB C D gm Bander zahl
Korbmaf}
Flachmaf}
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: e

2016.05.i
PLZ/Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG
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Mafe in mm Stiick- .
(] A zahl Preis
~ Ti 10 mit M10x30
S
-
S 4 o
<T
Male in mm Stiick- n
0 A B c zahl Preis
o Ti 810 mit M10x30
S
[
Mafe in mm Stiick- .
9 A B c zahl Preis
~ > Ti.210 mit M10x30
S
=
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StralRe/address Tel. Email: e

2016.05.i
PLZ/Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG
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. Mafe in mm Stlick- .
Material Typ A B E Sahi Preis
i i1 o  Ti12,7x6,35
7 } L ‘8_ Ti 25,4X6,35
~ 45«; 1 |3‘
Typ 3 Typ 6
=T L‘-; P
-B- ~B~| [ T
- = Titan-Anschlagbund
E = | Titan-Schraube
w ¥ . i q ' Titan-Mutter mit Kunststoffhut
' Belastbar mit 80-120 Amp.
. MaRe in mm Stlick- .
: Material A B Sah Preis
<t Ti 12,7x6,35
& Ti 25,4%6,35
[
<T
Titan-Anschlagbund
= Titan-Schraube
= i Titan-Mutter DIN.934
(1
- '
g i Belastbar it §0-120 Amp.
Material GRS I W) Sliec Preis
zahl
A B
(7] Ti 12,7x6,35
S Ti25,4x6,35
= Messing 12x4
Cu 12x4

*Cu 12x4/Bital

Titan oder Kupferhaken PVC-

Beschichtung
Titan-Anschlagbund
Titan-Schraube

Titan-Mutter mit Kunststoffhut

Belastbar mit 80-120 Amp.

* Kupferhaken PVC- Beschichtung
Bital-Anschlagbund

Bital-Schraube
Bital-Mutter mit Kunststoffhut

Belastbar mit 80-120 Amp., speziell
fur Zinn-Blei-Bader

Firma/company
Stral3e/address
PLZ/Ort

Ansprechpartner/contact person

Tel.
Fax

Email:

W1-110-10

2016.05.i
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: Male in mm Stlick- .
Typ 1 Material A 5 c D ) Sahi Preis
Titan
Kupfer
V2A
Nickel
D |
-
. N/ Mafe in mm Stlick- .
Typ 2 Matenale 5 oF at Preis
Titan
Kupter
V2A
Nickel
Typ 2a Typ 2b

Firma/company
StralRe/address
PLZ/Ort

Ansprechpartner/contact person

Tel.
Fax

Email:

W1-110-11
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Standardprogramm
e Platinierte Titananoden
e Platinierte Niobanoden
e Mischoxidbeschichtete Titananoden
e Mischoxidbeschichiete Niobanoden

Firma/company
StralRe/address
PLZ/Ort

Vorteile von

Chrombadern

ei

Lange Lebenszeit, keine Verformung

ubendie Lebenszeit

Leicht handhabbar'durch wenig
Gewicht

Gleichmaliige Stromverteilung
Bessere:Umweltvertraglichkeit
Wartungsarm (kein Bursten)
Wiederbeschichten ist mdglich
Enérgieersparnis durch geringe
Anoden/Katoden Abstande und
entfallende Badkihlung
Bessere Badzyrkulation

7 Beschichtungen

Mischoxid

Platin

Schichtstarke 8-40 G/m?

Schichtdicke 2-7,5um oder wie
gewulnscht

Grundmetalle

Titan

PH level 1-12
Max. Fluridanteil 20ppm
Max. Stromdichte 50A/dm?

Streckmetalltypen A,B,C,D,E,F,G,H

PH level 1-10

Max. Fluridanteil 500ppm
Max. Stromdichte 100A/dm?
Streckmetalltypen A,B,C,D,E

Ansprechpartner/contact person

Tel.
Fax

Email:

WA1-110-12

2016.05.i
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. Mafe in mm Stuick- .
Typ 1 Material A 5 c D £ oF Sah Preis
platiniertes Titan
platiniertes Niob
l v I Mischoxid-
\ & beschichtetes Titan
Mischoxid-
: beschichtetes Niob
z Das Streckmetall ist in 8 verschiedenen-Formen erhaltlich.
X X
: e
‘.‘ .
patete e
L R R R A
SNOSNCNCIC K0XNI5K
SO SO
LA
(7
X )
Q/
"
. Malie in mm Stlick- .
Material A uR Zahl Preis
platiniertes Titan
platinieries Niob
Mischoxid-
beschichietes Titan
Mischoxid-
beschichtetes Niob
Tvp Niob in g/dm® | Titan in g/dm? MW Starke
A 25,20 14,20 10x5 1,0
B 37,10 23,10 6x3 1,0
C1 63,50 50,00 16x8 2,0
C2 45,00 12,57 2,0
D2 35,00 12x6 1,5
D3 50,00 16x8 2,0
E 14,20 8,70 16x8 1,0
F 5,00 39x16 1,0
G 7,0 7,20 4x2 0,5
H 5,00 28x12 1,0
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StralRe/address Tel. Email: e

2016.05.i
© copyright 2008 Bertold Oberle OHG

PLZ/Ort Fax
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Anoden
aus Streckmetall
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Blatt
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Platinierte Titan-Anoden

Platinierte Titan-Anoden vereinen die elektro-
chemischen Eigenschaften des Platins mit den
guten Korrosionseigenschaften des Titans.
Sie bestehen aus einem Trager in Form von
Streckmetall, Blech, Stab, Draht oder Rohr, der
Ublicher Weise mit einer diinnen Platinauflage
von 2 bis 5 ym beschichtet ist. Bei grofRerer
Beanspruchung werden auch dickere
Platinschichten abgeschieden.

Zur Abscheidung von Platin auf Ventilmetallen
wie Titan, Niob, Tantal oder auch Wolfram
stehen zwei unterschiedliche galvanische
Beschichtungsverfahren (wassriges Bad und
Salzschmelze) zur Verfligung.

Sie unterscheiden sich deutlich hinsichtlich
Badpraparation, Betriebsweise und
Charakteristik der erzeugten Schichten.

Aus der Salzschmelze abgeschiedene
Platinschichten sind vergleichsweise dichter
als die aus wassrigen galvanischen Badern;
mit diesem Beschichtungsverfahren lasst sich
ein besonders guter Verbund zwischen dem
Tragermaterial und der Platinschicht erzielen.
Platinierte Streckmetall-Anoden werden
wegen ihrer fur die Praxis hervorragenden
Eigenschaften (u.a. hohes Streuvermdgen,
guter Elektrolytaustausch, kompakte
Konstruktion, geringes Gewicht etc.) besonders
haufig verwendet. Um die Anforderungen an
die Funktion, konstruktive Ausfihrung und
Strombelastung der Anode erfiillen zu kdnnen,
sind standardmaRig die zuvor abgebildeten
acht verschiedenen Streckmetalltypen A bis H
verfugbar.

Die Lebensdauer platinierter Titananoden
hangt insbesondere vom Arbeitsmedium
(Elektrolyt) und der anodischen Stromstarke
(spezifische Stromdichte) ab.

In fluoridhaltigen Badern oder beiStromdichien
groRer 75 A/dm?wird die Verwendunhg
platinierter Niobanoden empfohlen.

Generell ist der Platinabtrag jedoch gering
und die Standzeit der Anode Kalkulierbar,
beispielsweise 1g bis 4g Platin pro 1 Million
Amperestunden in‘fluoridfreien Chrombadern.

Zu den Hauptanwendungen zahlen:

. OEdelmetallbader (Au, Rh, Pt
Ru)

. O Chrembader. {fluoridfiei)

° [|Elektrochemische Oxidationvon
Cr (Ill) zu ©r{VI)

° Bader auf Sulfatbasis (Ni,

Cu, Zn)

° [lInnen- und Hilfsanoden
(Beschichtung komplexer
Geometrien)

. [IProzesswasserbehandlung

. [IKathodischerKorrosionsschutz

. [Diverse elektrochemische
Prozesse

Titan-Anoden mit
Mischoxidbeschichtung

Die Mischoxid-Schicht (MOX) besteht
vorwiegend aus Edelmetalloxiden der
Platingruppe mit anderen Dotierungen.
Allgemein stellen Ruthen- bzw. Iridium-
Verbindungen oder eine Mischung aus beiden
die Hauptbestandteile dieser Schichten dar.
MOX-aktivierte Titan-Anoden bestehen aus
einem Trager, der komplex und kompakt

aus Streckmetall, Blech, Stab, Draht oder
Rohr ausgefiihrt sein kann. Die aktivierende
MOX-Schicht wird in einer Reihe von
Einzeldurchgangen erzeugt, indem eine
speziell konditionierte wassrig-organische
Edelmetall-lésung auf das Titansubstrat
aufgebracht, getrocknet und thermisch in die
Oxidform umgewandelt wird.

Je nachdem, welche Anodenreaktion
zugrunde liegt, kommen reing Ruthenoxid-,
Iridiumoxid- oder Ir/Ru-Mischoxidschichten
zum Einsatz. Anodenbeschichtungen fir die
elektrochemische Hergiellung von Chilor,
Chlorat oder Hypochlorit enthalten einen hohéen
Anteil an Ruthenoxid als Elekirokatalysator:
Die Verwendung von Anoden in chloridireien
Elektrolyten erfordert Beschichtungen, die
vom Iridiunioxid ausgehend konditioniert
werden. Bei besondérer Beanspruchung (z.
B. durch hohe Stromdichte, Umpolung usw.)
kénnen zusatzlichmetallische oder keramische
Zwischenschichten aufgebracht werden.

Die Edelmetalimenge in der Akfivschicht ist
abhangig von den Prozessbedingungen,
unter denen die Anoden betrieben werden;
sie variiert Ublich zwischen8g und 40g/m2.
MOX-beschichiete Titan-Anoden sind nach
Kundenwunsch in samtlichen Formen und
Ausflihrungen herstellbar. Um die jeweiligen
Anforderungen an die Funktion, konstruktive
Ausflhrung und Strombelastung zu erfillen,
sind die unten' abgebildeten Streckmetalltypen
A bis H sowie weitere Halbzeuge verfligbar.
Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich Uber
eine Vielzahl elektrochemischer Prozesse;

in galvanotechnischen Anlagen vorzugsweise
zurAbscheidung von:

. [1Zink, Nickel, Kupfer, Zinn,
Cadmium etc.

. [IEdelmetallen (Au, Rh, Pd, Ru)

Weitere Anwendungen sind:

. [IProzess- und
Abwasseraufbereitung

. [|Elektrotauchlackierung

. [IKathodischer Korrosionsschutz
. [JAnodisierung von Aluminium

. [|Elektrodialyse

. [|Elektrosynthese

. [IHypochloriterzeugung

. [1Antifouling-Systeme

Platinierte Niob-Anoden

Niob gehort wie Titan zur Gruppe der
Ventilmetalle, d. h. es passiviert unter
anodischer Polarisation mit einer dinnen
Oxidschicht. Diese Oxidschicht ist sehr dicht
und von hoher Korfosionsbestandigkeit.
Deshalb besitzt platiniertes Niob im Mergleich
zu platiniertem Titan eine wesentlich hohere
Durchbruchsspannung: Platinierie Niob-
Anoden verbinden somit die hervorragenden
elektrochemischen Korrosionseigenschaften
des Niobs mit den elekirochemischen
Eigenschaften des Piatins.

Platinierte Niob-Anoden besitzen wie alle
beschichteten, formstabilen Anoden einen
Trager, der konstrukilv aus Streckmetall, Blech,
Stab, Draht oderRohr besteht. Fir die meisten
Anwendungen ist eine Platinauflage von 2 bis 5
pum ausreichend, selbstverstandlich sind auch
héhere Schichtdicken mdglich.

Fur die Platinbeschichtung von Niob bewahrt
sich besonders das schmelzflusselektrolytische
Verfahren, das einen ausgezeichneten Verbund
zwischen dem Tragermetall und dem Platin
erzeugt. AufRerdem sind galvanisch aus der
Salzschmelze abgeschiedene Platinschichten
dichter als solche aus wassrigen Badern.

Auch im Falle von platiniertem Niob werden
haufig Streckmetallkonstruktionen verwendet.
Die jeweiligen Anforderungen der Betreiber

an die Funktion, Konstruktion und Ausfiihrung
der Anode werden uberwiegend mit den
nachfolgend dargestellten Streckmetalltypen A
bis H realisiert.

Mit platinierten Niob-Anoden werden im
Vergleich zu platinierten Titan-Anoden weitaus
hohere Standzeiten und Stromdichten erreicht,
insbesondere beim Einsatz in fluoridhaltigen
Badern oder bei Stromdichten gréRer 75 A/dm?2.
Allgemein ist der Platinabtrag gering und die
Standzeit der Anode kalkulierbar. Niobtrager
sind problemlos zu replatinieren, nachdem die
Platinschicht verbraucht ist.

Die Hauptanwendungen sind:

. [JAnschlagbader (Au, Rh)

° [IChrombéader (fluoridhaltig)

. [IElektrolytische Oxidation von
Cr(lll) zu Cr(VI)

. [1Bader mit hoher Stromdichte

o [lnnen- und Hilfsanoden
(Beschichtung komplexer
Geometrien)

° [IProzesswasserbehandlung

° [IKathodischer Korrosionsschutz

. [Diverse elektrochemische
Prozesse

Kontaktieren Sie uns und besprechen Sie mit unseren kompetenten Experten ihre spezielle Anwendung.
Wir beraten Sie gerne und stellen lhnen — auf Wunsch — auch Musteranoden fiir eigene Versuche zur Verfigung.

W1-110-14
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